HIC

(Head Injury Criteria = critere de blessure a la téte)

La valeur HIC donne, pour un matériau, le niveau de risque d’avoir une blessure a la
téte en fonction de la hauteur de chute. Plus cette valeur est basse, plus le niveau de

sécurité est élevé.
Pour un matériau donné, le fournisseur fournira un diagramme caractéristique de ce

type :
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Pour une hauteur de chute donnée, la valeur du HIC ne peut jamais dépasser 1000.

On préferera toujours le matériau qui présente, pour une hauteur de chute donnée,
la valeur HIC la plus faible.



